	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
открытый редукцион в электронной форме на 

право заключения договора на поставку сортового, нержавеющего, кованого, калиброванного металла диаметром свыше 200 мм из сталей 

08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т,
размещенной на сайте http://zakupki.rosatom.ru.«29» июня 2012 года,
рег. № 120629/0498/051

Вопрос: 
В п.2.1 Технических требований №5.01-ПР-31 редукционной документации, размещённой на электронном сайте http://zakupki.rosatom.ru под № 120629/0498/051, указано: «Прутки должны соответствовать ГОСТ 5949-75 и настоящим техническим требованиям. ГОСТ 5949-75 распространяется на кованные прутки диаметром только до 200 мм, а поскольку в составе закупаемой продукции размеры поковок свыше 200 мм, наш завод-изготовитель не имеет права аттестовать поковки диаметром свыше 200 мм по ГОСТ 5949-75. Поэтому возможно ли произвести поставку мех. обработанных поковок по ОСТ 108.109.01-92 группа IIIГ, поскольку технические требования, входящие в состав редукционной документации №5.01-ПР-31, совпадают с требованиями ОСТ 108.109.01-92 ?
Ответ: 
Поставку кованых прутков по ГОСТ 1133-71, сортового проката по ГОСТ 2590-2006 наружным диаметром  более 200 мм, необходимо осуществлять по ГОСТ 5949-75 с дополнением по протоколу согласования условий поставки.

Поставка указанного металла в виде поковок по ОСТ 108.109.01-92 допускается, но  в соответствии  с НП 071-06 потребует оценки соответствия продукции в форме приемки Уполномоченной организацией и наличия у изготовителя лицензии на право изготовления  изделий для  АЭС.

 

