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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сорбентов

1. Предмет договора
Поставка сорбентов (номенклатурная группа № 1.59 – Поставка химической продукции, реактивов, хим. посуды, клеев разных) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Сорбент ЦМП-А
	Материал должен обладать высокой селективностью по отношению к изотопам стронция при сорбции из растворов сложного солевого состава (растворов, использованных для дезактивации),  химической стойкостью (рабочий рН в диапазоне 6 – 12), стойкостью к истиранию (сорбция протекает в динамическом режиме), однородностью гранулометрического состава, диаметр гранул не менее 0.4 мм, коэффициентом очистки не менее 100, сорбционной ёмкостью (ориентировочно) 50 мг/г сорбента, работоспособностью при температурах  +3- +20оС.

Поставщику необходимо предоставить образец сорбента для проведения входного контроля лаборатории ФГУП «Атомфлот» (100 грамм).
	400,0
	Куб.м.

	2
	Сорбент НЖС
	Материал должен обладать высокой селективностью по отношению к изотопам цезия при сорбции из растворов сложного солевого состава (растворов, использованных для дезактивации),  химической стойкостью (рабочий рН в диапазоне 6 – 11), стойкостью к истиранию (сорбция протекает в динамическом режиме), однородностью гранулометрического состава, диаметр гранул не менее 0.4 мм, коэффициентом очистки не менее 1000, сорбционной ёмкостью (ориентировочно) 50 мг/г сорбента, работоспособностью при температурах  +3- +15оС.

Поставщику необходимо предоставить образец сорбента для проведения входного контроля  лаборатории  ФГУП «Атомфлот» (100 грамм).
	400,0
	Куб.м.


3. Требования к комплектации товара
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

4. Гарантийные условия
На момент поставки продукции должен быть поставлен Сертификат соответствия (оригинал).
5. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта договора.
7. Место и условия поставки продукции
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
8. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «29» апреля 2013 г. по «13» июня 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
