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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поковка

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым с механически обработанной поверхностью без повреждений..

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Выплавка вакуумно-дуговым способом.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ОСТ 5.9125-84, ГОСТ 6032-2003, ГОСТ 24507-80.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	511


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поковка из коррозионно-стойкой стали для судостроения, судового машиностроения и судоремонта (изг. тройников).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Стойкость против межкристаллической  коррозии по ГОСТ 6032-2003.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Поковка 100х150х500 Ст 08Х18Н10Т.  Группа поковки –IV.  Механические характеристики σ ≥ 21кгс/мм2,Ψ ≥55% и химические  по ОСТ 5.9125-84.  
 Дополнительные требования: испытания на МКК по ГОСТ 6032-2003, УЗК по ГОСТ 24507-80. Группа качества 2П.  Наличие  сертификатов и протоколов  на МКК и УЗК. 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Нет

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Размер поковки 100х150х500. Шероховатость поверхности Rа 12,5.
 Механические характеристики σ ≥ 21кгс/мм2,Ψ ≥55% и химические  по ОСТ 5.9125-84.  



	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировать ударным способом с торца: 08Х18Н10Т , № сертиф., № плавки, клеймо ОТК.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Требования к предельной массе – 60 кг без упаковки. Наличие сертификатов и испытания на МКК по ГОСТ 6032-2003, УЗК по ГОСТ 24507-80. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль с участием технолога ОГМ. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Наличие сертификата качества на поковку  и протоколов испытания на МКК по ГОСТ 6032-2003, УЗК по ГОСТ 24507-80.
Наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок изготовления не более 2-х мес. и замена в случае выявления внешних и внутренних дефектов в течении 2-х мес.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	НД на поставку ОСТ 5.9125-84. Группа поковки –IV. 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования: испытания на МКК по ГОСТ 6032-2003, УЗК по ГОСТ 24507-80. Группа качества 2П.  Наличие  сертификатов и протоколов  на МКК и УЗК.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Размер поковки 100х150х500 1шт.-60кг. Срок поставки в течение 45 дней с даты подписания договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документы на поставку на бумажном носителе с синими печатями.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет.
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