Приложение № 4 к ТЗ
Перевод выдержек из документа ИТЭР: ITER_D_2MT72B v2.2
Документация,

представляемая Национальными агентствами и производителями  материалов

в соответствии с нормативными требованиями и правилами проектирования,

для изготовления компонентов вакуумной камеры ИТЭР и патрубков
3 Перечень требуемых документов

Согласно нормативным требованиям (Глава 1) и требованиям по обеспечению качества ИТЭР, документация, перечисленная в таблице 1, должна быть подготовлена до закупки материалов. Национальные агентства должны собрать и подготовить эти документы (вместе с производителями материалов) и представить на рассмотрение Организации ИТЭР вместе с планом по обеспечению качества (ITER_D_22MFMW v3.0)
3.1 Плиты, поковки, бруски из аустенитной стали марки 316L(N)-IG
Основные компоненты оборудования, работающего под давлением, компоненты, постоянно закрепленные на основных компонентах оборудования, работающего под давлением, другие детали оборудования, работающего под давлением, детали, отвечающие за сопротивление давлению и другие компоненты.

Таблица 1

	№
	Сертификат/документ
	Кем удостоверено или разработано

	1
	Сертификат:
Система управления качеством, например, ISO 9001:2000 
	Удостоверено Компетентным органом, являющимся юридическим лицом, признанным в ЕС 

	2
	Сертификат:

Система обеспечения качества в соответствии с PED 97/23/EC Приложение 1, параграф 4.3
Данный сертификат действителен для следующих материалов:
·  Плиты, поковки, бруски из аустенитной нержавеющей стали марки 316L(N)-IG в соответствии о спецификациями ИТЭР и с положениями Главы 2 документа RCC-MR Edition 2007; 

· Плиты, поковки, бруски из аустенитной нержавеющей стали марки X2CrNiMo17-12-2 с контролируемым содержанием азота в соответствии со спецификациями в Главе 2 документа RCC-MR Edition 2007:

· RMM 3331: плиты

· RMM 3321: поковки

· RMM 3324: бруски 
См. Примечание* и Примечание *
	Удостоверено Компетентным органом*, являющимся юридическим лицом, признанным в ЕС

	3 
	Отчет об аттестации изделия или детали в соответствии с RCC-MR 
	Подготовлено производителем материала 

	4
	Отчет об аттестации цеха в соответствии с RCC-MR
	Подготовлено производителем материала


Примечание:

* Перечень возможных Компетентных органов, которые могут провести оценку системы обеспечения качества в соответствии с документом PED 97/23/EC и требованиями документа RCC-MR Edition 2007 приведен в Приложении 1.

** В зависимости от возможностей производителя материалов поставляться могут только пластины, или только поковки, или только бруски.   

***Применяемый документ по обеспечению качества необходимо идентифицировать и представить на рассмотрение.   

