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Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Труба из стали 1.4404 
	TC2, точность изготовления D2/T2, размер 141.3 x 14,2 мм, длиной по 4,2 метра
	м
	42

	2
	Труба из стали 1.4404 
	TC2, точность изготовления D2/T2, размер 114,3 x 12,5 мм, длиной по 4,4 метра
	м
	66



1. Условия поставки: 
Получение продукции в Санкт-Петербурге, п. Металлострой, дорога на Металлострой  д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова».
2.  Срок поставки:  10 месяцев с момента перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.
3. Требование к гарантии: в соответствии со стандартом EN 10204:2004.

4. Требование к упаковке: Металлопрокат должен быть упакован в тару, обеспечивающую его качество и сохранность.

5. Требования к технической документации:
Производитель должен представить 
до начала производства -  программу производства и план качества согласованный и принятый Российским и международным агентствами ИТЭР
до поставки
свидетельства об испытании материалов:
· анализ плавки и изделия,
· метод плавки,
· отчеты по исследованию микроструктуры, данные о размере зерна,
· магнитная проницаемость,
· результаты испытания механических свойств,
· результаты технологических испытаний,
· визуальный контроль, 
· неразрушающий контроль,
· контроль размеров и шероховатость.
В отчеты необходимо включить следующие данные:
· обозначение материала и маркировка,
· номер плавки и позиция детали для справки,
· идентификация поставщика,
· идентификация номера заказа на поставку,
· результаты испытаний и повторных испытаний вместе с требуемыми значениями, данные по упаковке.
копию сертификата проверки типа 3.1 в соответствии со стандартом EN 10204:2004
Все документы составляются на английском языке, единицы измерения указываются в метрической системе СИ. Каждый документ должен быть оформлен в электронном виде в формате PDF.
С материалом поставляются оригиналы документов перечисленных в спецификации ITER_D_2A9V93 – v 2.1.
В сертификате проверки типа 3.1 должен быть указан конечный потребитель материала - ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
[bookmark: _GoBack]Письмо производителя, подтверждающее изготовление материала в соответствии со спецификацией ITER_D_2A9V93 – v 2.1.

6. НМЦ:  15 551 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы (с учетом  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. и т.п.).

8. Порядок расчетов: Расчет за Продукцию производится в следующем порядке:
I этап – аванс в размере 50% от общей суммы указанной в Спецификации  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Договора и предоставления согласованного и принятого плана качества Российским и международным агентствами ИТЭР;
II этап – окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после предоставления Покупателю документов о сертификации товаров, счета, счета-фактуры, накладной ТОРГ -12.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 

Начальник отдела материалов:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/

