ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование товара/комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	Лист Б-2,0 12х18Н10Т-М2б
	ГОСТ 5582-75/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	1500

	2
	Лист Б-4,0 12Х18Н10Т-М2б
	ГОСТ 19903-74;ГОСТ 7350-77/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	2000

	3
	Лист Б-2,5 12Х18Н10Т-М2б
	ГОСТ 19903-74;ГОСТ 5582-75/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	7700

	4
	Лист Б-30,0 12Х18Н10Т-М2б


	 ГОСТ 19903-74;ГОСТ 7350-77/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	525

	5
	Лист БТ-ПН-О-1,5 12Х18Н10Т-М2а
	ГОСТ 19904-90;ГОСТ 5582-75/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	3100

	6
	Лист Б-3,0 12Х18Н10Т-М2б
	ГОСТ 19903-74;ГОСТ 5582-75/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	5240

	7
	Лист Б-8,0 12Х18Н10Т-М2б
	ГОСТ 19903-74;ГОСТ 7350-77/ ГОСТ 6032-2003

· Принимается к поставке продукция с обязательным предоставлением сертификатов завода изготовителя и отметкой о проведении испытаний на МКК (ГОСТ 6032-2003).

· Приемка продукции с обязательным проведением входного контроля ОТК ОАО «СХК» и проверки МКК.
	Килограмм
	2280


       Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя в пределах -10/+10% от заявленного количества. Согласование объемов с покупателем обязательно. 
      Качество, маркировка и упаковка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ.
      Документы, подтверждающие качество поставляемой продукции, должны быть заверены ОТК завода- изготовителя.
      Все партии поставляемой продукции должны иметь ярлыки (бирки, штампы). 
