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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку Глинопорошка для ОСП «Краснокаменское», ОСП «Буровой участок Хиагда» и ОСП «Далматовское»

	п/п
	Наименование
	Требования

	1.
	Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам.
	Глинопорошок ПБМБ применяется для приготовления глинистого бурового раствора.
ТУ 39-0147001-105-93 (или эквивалент)

	[bookmark: _GoBack]2.
	Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.
	Бентонитовый глинопорошок ПБМБ
Выход глинистого раствора вязкостью 20 мПа * с, (м3/т), не менее - 16,0 (определения реологических показателей ротационным вискозиметром ВСН-3)
Массовая доля влаги, (%), не более - 10,0
Мокрый ситевой анализ - остаток на сите с сеткой 05, (%), - отсутствует
Мокрый ситевой анализ - остаток на сите с сеткой  № 0071, (%), не более - 10,0
Содержание свободной соды, (г/100г глинопорошка) - 0,5-3,0

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки и другие документы, передающиеся при передаче товара покупателю.

Отгружается в МКР по 0,9-1 тонн
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