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Предмет закупки: Поставка смолы ионообменной  марки  АМП (анионит  марки АМП) или эквивалент для АО «Далур»


Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	[bookmark: _GoBack]    Смола ионообменная АМП (анионит марки АМП (гелевый)) ТУ У 24.1-30168850-030:2006. или эквивалент марки Purolite А 600 U (гелевый) или Леватит К 6367 (гелевый) или эквивалент (в соответствии с ЕОСЗ ГК «Росатом» пункта 12.2.1, подпункта “б”))

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемый товар - смола ионообменная  марки АМП (анионит марки АМП (гелевый)) или эквивалент должна быть новой,  не ранее 2014 года выпуска, не использованная ранее, не эксплуатируемая, не находящаяся под залогом или арестом, не принадлежащая третьим лицам, не являющаяся выставочным образцом.	

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Особых требований не предусмотрено.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Обязательное наличие сертификата качества на смолу ионообменную АМП (анионит марки АМП (гелевый)) или эквивалент необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП 22 27 13   



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется в технологическом процессе добычного и перерабатывающего комплексов  предприятия подземного выщелачивания  урана.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Применяется:
-  в добычном и в перерабатывающем комплексе: для извлечения и гидро-металлургического концентрирования урана из растворов ПВ.





РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	 Физико-химические характеристики ионообменной смолы марки АМП (анионит марки АМП (гелевый)); ТУ У 24.1-30168850-030:2006 или эквивалент марки Purolite А 600 U (гелевый) или марки Леватит К 6367 (гелевый) или эквивалент - внешний вид: сферические зёрна янтарного цвета; гранулометрический состав: объёмная доля рабочей фракции, %, не менее: 96; размер зёрен рабочей фракции в набухшем состоянии, мм: 0,8-2,0; массовая доля влаги, %: 35-65; удельный объём набухшего анионита, СМ³/Г: 3,0±0,3; полная обменная ёмкость (ПОЕ), ммоль/г, не менее: 3,1; механическая прочность, %, не менее: 97; статическая обменная ёмкость по урану, мг/г, не менее: в сернокислых растворах:85, в карбонатных растворах: 105. 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Смола ионообменная (анионит марки АМП (гелевый)) или эквивалент должна сохранять все свои технические характеристики (физико-химические свойства) после размораживания согласно инструкции по размораживанию.


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	нет

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Транспортную маркировку и маркировку, характеризующую транспортную тару, осуществляется с указанием следующих данных:
-наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
-юридический адрес предприятия-изготовителя;
-наименование страны-изготовителя;
-наименование и марка продукта;
-номер партии;
-массу «нетто»;
-массу по сухому веществу (то есть вес органической составляющей смолы без влаги, солей и т.п.);
-дату изготовления;
-знаком «Беречь от солнечных лучей».

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	  Герметичные технические мешки из химических нитей с полиэтиленовым вкладышем или бочки/биг-бег по согласованию с потребителем.
Наличие в упаковке воды или других растворов не допускается.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	 В соответствии с регламентирующими документами  предприятия Системы менеджмента качества.  Вся документация должна быть на  русском языке.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие сертификата качества на смолу ионообменную АМП (анионит марки АМП (гелевый)) или эквивалент необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ. Соответствие ТУ У 24.1-30168850-030:2006, что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Перевозка должна осуществляться ж/д транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в РФ, в условиях, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и прямого воздействия солнечных лучей.  Исключительно при положительных температурах (более 0°С) в грузовом помещении (вагон, контейнер и т.д. и т.п.),  используемого для транспортировки смолы ионообменной марки АМП (или эквивалент), транспортного средства, перевозка анионита в одном грузовом помещении (вагоне) с сильными окислителями  и другими агрессивными веществами запрещена.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ                                                                                                                                        

	Смола ионообменная марки АМП (анионит марки АМП (гелевый) или эквивалент) должна  храниться в складских помещениях с плюсовым (не менее 2°С) температурным режимом. 



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с сертификатом качества, но не менее 12-ти месяцев с момента поучения товара заказчиком.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Смола ионообменная  марки АМП (или эквивалент) является экологически безопасным материалом.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Смола ионообменная марки АМП (анионит марки АМП) не токсична,  пожаро и взрывобезопасна. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Смола ионообменная марки АМП (анионит марки АМП) или эквивалент; Обязательное наличие сертификата качества на смолу ионообменную АМП (анионит марки АМП) необходимо предоставить на момент поставки ТМЦ 



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	При поставке смолы ионообменной в зимний период времени (с 01 октября по 30 мая)  должна быть инструкция по размораживанию смолы.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки: В соответствии с Приложением №1 (спецификация) и Приложением №5 (Техническое задание) к Договору поставки



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация, предоставляемая со смолой ионообменной  марки АМП (анионит АМП) или эквивалент, должна сопровождаться переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	








 Поставщик                                                                           Покупатель
                                                                                               АО «Далур»

 ____________________/                     /                              _______________/Н.А. Попонин/
М.П.                                                                                                                             М.П.


