Приложение №1 к документации о проведении редукциона

	Показатель
	Ед. изм
	Спецификация
	Стандарт

	Диаметр нити
	Микрон
	31± 0.5
	ISO1888-1996

	Бродячий Tex
	Грамм/км
	9600± 480
	ISO1889 - 1997

	Влагосодержание
	% 
	≤ 0.10
	ISO3344 - 1997

	[bookmark: _GoBack]Потеря при воспламенении
	%
	0.60 ±0.15
	ISO1887 - 1995

	Прочность на разрыв
	N/tex
	> 0.40
	ISO3341 - 2000



